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Resumo

Este documento fixa as condigbes exigiveis na
avaliagdo objetiva da superficie de pavimentos flexiveis
e semi-rigidos para inventario e classificacdo de
ocorréncias aparentes e deformagdes permanentes nas
trilhas de roda. Descreve a aparelhagem necessaria e
estabelece conceitos de degradagéo de pavimento com
base em calculos de freqiiéncias absolutas e relativas
das ocorréncias inventariadas e fixacdo do indice de
Gravidade Global.

Abstract

This document fixes the demandable conditions for the
evaluation of flexible and semi-rigid pavement surfaces
in terms of inventory and classification of visible
occurrences and permanent deformations in a
wheelpath. It describes the required equipment and
establishes levels of pavement degradation on the basis
of calculations of the absolute and relative frequency of
the surveyed occurrences and the determination of the

Overall Severity Index.
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Preféacio

A presente Norma foi preparada pela Diretoria de
Planejamento e Pesquisa, para servir como documento
base na avaliagdo objetiva da superficie de pavimentos
flexiveis e semi-rigidos, para inventariar e classificar as
ocorréncias aparentes e as deformagdes permanentes
nas trilhas de roda. Estd baseada na norma DNIT
001/2002-PRO e cancela e substitui a norma DNER-
PRO 008/94.
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1 Objetivo

Esta Norma fixa as condigbes exigiveis para a avaliagao
objetiva da superficie de pavimentos rodoviarios, dos
tipos flexiveis e semi-rigidos, mediante a contagem e
classificagcdo de ocorréncias aparentes e da medida das

deformagdes permanentes nas trilhas de roda.
2 Referéncias normativas e bibliogréaficas

Os documentos relacionados neste item serviram de
subsidios a elaboragdo desta Norma e contém
disposi¢cdes que, ao serem citadas no texto, se tornam
parte integrante desta Norma. As edi¢bes apresentadas
s&0 as que estavam em vigor na data desta publicagéo,
recomendando-se que sempre sejam consideradas as

edi¢cdes mais recentes, se houver.
2.1 Referéncias normativas

a) BRASIL. Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes. DNIT 005/2003-
TER: defeitos nos pavimentos flexiveis e
semi-rigidos: terminologia. Rio de Janeiro:
IPR, 2003.

by . DNIT 007/2003 - PRO:
levantamento para avaliagdo da condigéo
de superficie de subtrecho homogéneo de
rodovias de pavimentos flexiveis e semi-
rigidos para geréncia de pavimentos e
estudos e projetos: procedimento. Rio de
Janeiro: IPR, 2003.

2.2 Referéncias bibliogréaficas

a) FABRICIO, J. M.; VASCONCELOS, J. F;
SILVA, M. D. da. Estudo comparativo entre
o (ICPF) — indice de condigbes de
pavimento flexivel, (Ql) — quociente de
irregularidade, e o (IGG) - indice de
gravidade global em rodovias do DNER. In:
REUNIAO ANUAL DE PAVIMENTAGAO,
29., 1995, Cuiaba. Anais. Rio de Janeiro:
ABPv, 1995. v. 4.

b) PEREIRA, A. M., GONTIJO, P. R. A
Diretriz metodologica para avaliagdo de
pavimentos rodoviarios flexiveis e semi-
rigidos. In: ENCONTRO DE ASFALTO, 10.,

1990, Rio de Janeiro. Trabalhos técnicos.
Rio de Janeiro: IBP, 1990.

c) PINTO, S, PREUSSLER, E. S.
Pavimentagéo rodoviaria: conceitos
fundamentais sobre pavimentos flexiveis.
2. ed. Rio de Janeiro: S. Pinto, 2002.

3 Definicbes

3.1 Flecha natrilha de roda

Medida, em milimetros, da deformagdo permanente no
sulco formado nas trilhas de roda interna (TRI) e externa
(TRE), correspondente ao ponto de maxima depresséo,
medida sob o centro de uma régua de 1,20 m (ver item
5).

3.2  Superficie de avaliagéo

Superficie delimitada pelas bordas da faixa de trafego e
por duas segdes transversais, situadas,
respectivamente, a 3,00 m antes e 3,00 m apds a

estacdo considerada.

3.3 Terminologia correlata

Os defeitos mencionados nesta Norma estdo definidos
na norma DNIT 005/2003-TER (ver Anexo D).

4 Condic¢des de aplicagdo

Esta Norma deve ser aplicada:

a) quando se desejar, além de um parametro
definidor das condi¢cdes de superficie do
pavimento, um inventario de ocorréncias e
suas provaveis causas, possibilitando obter

uma avaliagdo mais rica em pormenores;

b) como uma etapa preliminar, para
julgamento da necessidade de ser feita
uma avaliagdo estrutural do pavimento e

como um complemento desta avaliagao;

NOTA 1: No caso de rodovia de pista Unica, devem ser
avaliadas as duas faixas de trafego, e mais a

3?2 faixa (em separado) quando houver.

NOTA 2: No caso de rodovia com mais de uma pista,
devem ser avaliadas as faixas de trafego

mais solicitadas de cada pista.
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5 Aparelhagem

Para avaliacdo das superficies, deve ser utilizada a

seguinte aparelhagem:

a) treliga de aluminio, padronizada, tendo
1,20m de comprimento na base, dotada de
régua movel instalada em seu ponto médio
e que permite medir, em milimetros, as

flechas da trilha de roda (ver Anexo A);

b) equipamento e material auxiliar para
localizagdo e demarcagdao na pista das
estagcdes de avaliagdo; tais como: trena

com 20m, giz, tinta, pincel, formularios, etc.

6 Execucdo

6.1 Localizagdo das superficies de avaliagéo

As superficies de avaliagdo devem ser localizadas do

seguinte modo:

a) nas rodovias de pista simples, a cada 20m
alternados em relagéo ao eixo da pista de
rolamento (40 m em 40 m em cada faixa de

trafego);

b) nas rodovias com pista dupla, a cada 20 m,
na faixa de trafego mais solicitada de cada

pista.

6.2 Demarcagéo das superficies de avaliagédo

As superficies de avaliagdo devem ser demarcadas
sobre o pavimento, por meio de pintura com tinta de
demarcagcdo. Cada estacdo recebe o numero
correspondente a estaca ou distdncia ao marco
quilométrico, numero este a ser pintado junto a borda do

revestimento.

A demarcagdo citada deve ser feita com um gabarito
apropriado, constando em cada caso, de um trago de
0,30 m x 0,025 m, coincidente com a segéao transversal,
tendo sua extremidade externa distante 0,06 m da borda
do revestimento da pista de rolamento. Devem ser
pintados mais dois tragos, um 3,00m avante e outro

3,00m aré.

6.3 Medidas das flechas

As flechas devem ser medidas em milimetros, em cada
estacdo demarcada, utilizando-se a trelica referida em
5.a. Estas medidas sdo executadas nas trilhas de roda
interna (TRI) e externa (TRE), anotando-se o maior valor

medido em cada trilha.

Caso a estagdo apresente remendo ou panela que
inviabilize a medida da flecha, a trelica pode ser
deslocada, com a condigdo de se obter uma flecha no

interior da area previamente demarcada.

6.4  Inventéario das ocorréncias (Defeitos)

Em cada area demarcada deve ser anotada (ver Anexo
B) a presenca de qualquer ocorréncia (defeito) no
pavimento, de acordo com a norma DNIT 005/2003-TER

com as seguintes particularidades:

a) Para efeito desta Norma todas as Trincas

Isoladas serdo anotadas como do Tipo .

b) Os Remendos Superficiais e Remendos
Profundos serdo anotados como

Remendos - R.

c) Deve ser anotado, ainda, o tipo de segdo
de terraplenagem ocorrente na estagao de
avaliacdo (A = Aterro, C = Corte, SMA =
Secado mista, lado de aterro, SMC = Segéo
mista, lado de corte, CR = Corte em rocha,
PP = Ponto de passagem).

7 Calculos

7.1 Fregiéncias absolutas e relativas

Para as ocorréncias a seguir, de acordo com a
codificacdo da Norma DNIT 005/2003-TER devem ser
calculadas as frequéncias absolutas e relativas das

ocorréncias inventariadas (ver Anexo C).

— Tipo | - Trincas Isoladas (FI, TTC, TTL, TLC,
TLL e TRR);

NOTA 1: No caso particular desta Norma, todas as
Trincas Isoladas (ver Anexo D) foram
consideradas como sendo do Tipo | para

efeito de ponderacao.

Tipo 2 - FC-2 (J e TB);

Tipo 3 - FC-3 (JE e TBE);
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— Tipo4-ALP e ATP;

— Tipo5-0¢eP;

— Tipo 6 -EX;

— Tipo7-D;

— Tipo8-R.

NOTA 2: No caso particular desta Norma os

Remendos  Superficiais e  Remendos
Profundos (ver Anexo D) serdo anotados

como Remendos - R para efeito de

ponderagao.

A freqiiéncia absoluta (fa) corresponde ao numero de
vezes em que a ocorréncia foi verificada. A freqliiéncia

relativa (f;) é obtida através da férmula:

_ f,x100
n

f

r

onde:
f. - freqiiéncia relativa;
fa - frequiéncia absoluta;

n - niumero de estagdes inventariadas.
7.2 Parametros

Para as flechas medidas, devem ser calculados os

seguintes parametros (ver Anexo C):

a) para as rodovias de pista simples, a média

(;) e a variancia (s?) das flechas medidas
nas TRI e TRE de ambas as faixas de
trafego. No caso de “terceiras faixas”, estes
parametros devem ser considerados

separadamente;

b) para as rodovias de pista dupla, a média

(;) e a variancia (sz) das flechas medidas
nas TRl e TRE das faixas de trafego mais

solicitadas de cada pista, separadamente.

NOTA 3: As formulas para o célculo da média e da
variancia dos valores das flexas TRl e TRE

sao as seguintes:

X =

.o [2(x - x)2
n-1

n

em que:

; - média aritmética dos valores das flexas medidas
(TRl e TRE);

X; - valores individuais;

s - desvio padrao dos valores das flexas medidas (TRl e
TRE);

s? - variancia.
7.3 Indice de gravidade individual (IGI)

Para cada uma das ocorréncias inventariadas, deve ser
calculado o Indice de Gravidade Individual (IGl), pela

féormula:
IGI = f, x f,

onde:
f - freqiiéncia relativa;

fo - fator de ponderagéo, obtido de acordo com a
Tabela 1.

Para a média aritmética das médias das flechas e para
a média aritmética das variancias das flechas, o fator de
ponderagdo a utilizar depende do valor das médias

aritméticas, conforme o critério a seguir estabelecido:

a) quando a média aritmética das médias das
flechas for igual ou inferior a 30, o fator de
ponderagéo é igual a 4/3; quando superior
a 30, o indice de Gravidade Individual é

igual a 40;

b) quando a média das varidncias das flechas
for igual ou inferior a 50, o fator de
ponderagdo € igual a 1 (um); quando
superior a 50, o indice de Gravidade

Individual é igual a 50.
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Tabela 1- Valor do Fator de Ponderagéo

. Codificacdo de ocorréncias de acordo com a Norma DNIT 005/2002-TER “ Defeitos nos Fator de
Ocorréncia ; S S . S . "
Tipo pavimentos flexiveis e semi-rigidos — Terminologia” (ver item 6.4 e Anexo D) Pondfera(;ao
p
1 Fissuras e Trincas Isoladas (FI, TTC, TTL, TLC, TLL e TRR) 0,2
2 FC-2 (J e TB) 0,5
3 FC-3 (JE e TBE)
NOTA:Para efeito de ponderacdo quando em uma mesma estagdo forem constatadas
ocorréncias tipos 1, 2 e 3, s6 considerar as do tipo 3 para o calculo da freqiiéncia relativa em 0,8
percentagem (fr) e Indice de Gravidade Individual (IGI); do mesmo modo, quando forem
verificadas ocorréncias tipos 1 e 2 em uma mesma estagéo, s6 considerar as do tipo 2.
4 ALP, ATP e ALC, ATC 0,9
5 O,P,E 1,0
6 EX 0,5
7 D 0,3
8 0,6
7.4 Indice de gravidade global (IGG) Tabela 2 — Conceitos de degradacdo do pavimento

em funcédo do IGG
O Indice de Gravidade Global (IGG) é obtido por meio

da férmula: Conceitos Limites
IGG =) IGI Otimo 0<IGG <20
Bom 20<I1GG =40

onde:

] Regular 40<1GG =80
¥ IGI - somatdrio dos Indices de Gravidade Individuais, Ruim 80 < IGG < 160
calculados de acordo com o estabelecido no item 7.3. O .

Péssimo IGG > 160

indice de Gravidade Global deve ser calculado para

cada trecho homogéneo (ver Anexo C).
8 Conceito de degradacdo do pavimento

Com a finalidade de conferir ao pavimento inventariado
um conceito que retrate o grau de degradacao atingido,
¢é definida a correspondéncia apresentada na Tabela 2 a

seqguir:

/Anexo A
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Anexo A (normativo)

Treliga para medigao das flechas da trilha de roda

REGUA MOVEL DE ALUMINIO
DE 100 mm COM ESCALA

ESCALA GRADUADA EM mm

ESCALA ATE ESTE PONTO

SNWROON®O©

3mm x 38mm ALUMINIO

330 mm

—

914 mm

6 mm x 38 mm ALUMINIO
6 mm x 38 mm ALUMINIO

3 mm x 38 mm ALUMINIO

e ——

V T T8l

300 mm

1 L L

1200 mm

/Anexo B




DNIT 006/2003-PRO

/Anexo C

Anexo B (normativo)

Formulario de Inventario do estado da superficie do pavimento
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Anexo C (normativo)

Planilha de Calculo do IGG
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Anexo D (normativo)

Quadro resumo dos defeitos — Codificagéo e Classificagcao

~ CLASSE DAS
FENDAS CODIFICACAO FENDAS
Fissuras Fl - - -
T ) Curtas TTC FC-1| FC-2 | FC-3
Trincas no ransversais
revestimento Trincas Longas TTL FC-1 | FC-2 | FC-3
geradas por Isoladas o Curtas TLC FC-1 | FC-2 | FC-3
deformacgéo Longitudinais
permanente Longas TLL FC-1 | FC-2 | FC-3
excessiva e/ou S ~ tuad
decorrentes em erosao acentuada J - FC-2 -
do fendmeno Trincas < Jacare" nas bordas das trincas
de fadiga Interligadas Com erosdo acentuada
. JE - - FC-3
nas bordas das trincas
. Trincas Devido a retragao térmica ou dlsgecagao da TRR Fc-1 | Fe2 | Fe-3
Trincas no Isoladas base (solo-cimento) ou do revestimento
revestimento
nao atribuidas Sem erosao acentuada
! - B - FC-2 -
ao fendbmeno Trincas “Blogo" nas bordas das trincas
de fadiga Interligadas Com eroséo acentuada
. TBE - FC-3
nas bordas das trincas
OUTROS DEFEITOS CODIFICACAO
Local Devido a fluéncia plastica de uma ou mais ALP
camadas do pavimento ou do subleito
Pléastico
da Trilha Devido a fluéncia plastica de uma ou mais ATP
camadas do pavimento ou do subleito
Afundamento
Local Devido a consolidagao diferencial ocorrente em ALC
De camadas do pavimento ou do subleito
Consolidagao da Trilha Devido a consolidagdo diferencial ocorrente em ATC
camadas do pavimento ou do subleito
Ondulagéo/Corrugacéao - Ondulagdes transversais causadas por instabilidade da mistura betuminosa o
constituinte do revestimento ou da base
Escorregamento (do revestimento betuminoso) E
Exsudacéo do ligante betuminoso no revestimento EX
Desgaste acentuado na superficie do revestimento
“Panelas” ou buracos decorrentes da desagregagao do revestimento e as vezes de camadas inferiores
Remendo Superficial RS
Remendos
Remendo Profundo RP

NOTA 1: Classe das trincas isoladas

FC-1: sdo trincas com abertura superior a das fissuras e menores que 1,0mm.
FC-2: s&o trincas com abertura superior a 1,0mm e sem erosao nas bordas.
FC-3: s&o trincas com abertura superior a 1,0mm e com erosao nas bordas.

NOTA 2: Classe das trincas interligadas

As trincas interligadas sé&o classificadas como FC-3 e FC-2 caso apresentem ou ndo eroséo nas bordas.

/indice Geral
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