Catdlogo de item importado

Descrigao técnica resumida

Placa interna da coluna traseira da cacamba

Descricdo técnica completa

Placa interna da coluna traseira da cacamba feita de aco carbono laminado de
espessura entre 0,8 e 2 mm conferindo ao veiculo rigidez a carroceria e estrutura
para aplicacdo de carga, com dimensdes principais de 932.7 x 277.9 x 277.5mm com
variacdo de dimensionais de +/- 15 mm, podendo também conter porcas metalicas
soldadas.

Composigao

Chapa de ago laminado com 0,8 a 2 mm de espessura.

Aplicagdo / funcdo

Aplica-se na estrutura da cagamba do veiculo, conferindo ao mesmo rigidez
estrutural e ancogarem para uso de carga.
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