DESCRICAO TECNICA:

Carcaga inferior da bateria de alta voltagem, fabricada em liga de aluminio (Al Si 10MnMg), com peso aproximado de 11,720 kg, com dimensdes
aproximadas de 1.136,06 mm x 117,4 mm x 527,49 mm utilizada do lado direito, propria para a fixacdo da bateria de alta voltagem ao
compartimento no chassi de veiculos automdveis para transporte de passageiros.

COMPOSICAO:

Fabricada predominantemente em liga de aluminio (Al Si 10MnMg).

APLICACAO/FUNCAO:

A carcaga inferior da bateria de alta voltagem de veiculos automadveis para transporte de passageiros tem a fungdo de protecdo e fixagdo da bateria
de alta voltagem ao compartimento no chassi.
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