CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Numero de
C%rl‘)tlrgle NCM Sugestio de descrigdo do ex-Tarifario
D1324-01PI 40169300 |EX 065 - Junta de borracha acrilica, fabricada pelo processo de injecdao, dureza de 60

SHORE A (+-5 SHORE A), densidade de 1,28 g/cm3, resisténcia a tracdo de 8 MPa (+5/-2
Mpa); dimensdes aproximadas de comprimento total 534 mm a 778 mm, largura de 166
mm e altura de 16,5 mm, com area de secdo de 60,6 mm2, prépria para vedac¢do da
tampa bloco de valvulas do motor de veiculos automotivos da linha pesada.

1.

Nome da pega

Junta de borracha acrilica,

Constituicao

Borracha acrilica,

Especificagbes

dureza de 60 SHORE A (+-5 SHORE A), densidade de 1,28 g/cm3, resisténcia a tragdo de 8
MPa (+5/-2 Mpa); dimensdes aproximadas de comprimento total 534 mm a 778 mm,
largura de 166 mm e altura de 16,5 mm, com area de se¢do de 60,6 mm2,

Produto tampa de valvulas ao bloco do motor

Fabricado

Fungdo vedacdo da montagem da tampa de valvulas ao bloco do motor,
Aplicagcdo Automoveis

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico
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2. Vista explodida




